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ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО
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И. Е, Доьровинскии:J
ВНЕСЕН В госу АРСТВЕННЫИ РЕЕСТР
УТВЕРЖдЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Го сьгдвр с т венныи стандартныи
оьразеu состава СПJIава медно-
никеJIевого типа MH1~ lM406xJ

~егистраuионныи номер I(U
1,4~-8U

ВЫI19СКАЕТСЯ ПО ИД: партия М406х выпущена в 1980 году на основании тех-

нического задания. утвержденного в 1Yt9 году.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартныи образеu предназначен ДJIЯ

КОНТРОJIЯпогрешностеи методик ВЫПОJIнения измерении. применяемых при оп-

редеJIении состава СПJIавов медно-никеJIевых по IUCT 492-?3.

Оьласть применения: метаJIJIУРГИЯ.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. опредеJlЯющиенеобходимость применения СО. на ме-

тоды измерений: гцс 1 зьоее-вт. гост bt:Jti~. 1-Y~. гост 6689.5-92. гост
ы3b~.1:)-92. гост b6ti~. ( 9~. гост ы389. 1Ь 92. гцс 1 6089. 19-~2.

ОПИСАНИЕ: материаJI (U состава СПJIава медно-никеJIевого марки MH1~ по

["U( r 492-7::' приг ото влен в виде дисперснои ст сцжки фракuиеи ц. 2- ц. 8 ик ,

расфасован по 15u грамм в стеКJIЯННУЮтару и упакован в ПJIастмассовыи

пене,л.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: аттестуемая характеристи-

ка иасс овая ДОJIЯэлеиен го в , в проuентах и абсо лютные пог решносги ат

тесто ванных значении. в проuентах.
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Срок годности экземпляра LU: не ограничен.

Разработчик и изготовитель LU: ЗАО "ДП ЭЗ!ZС- Нuенскпрокат", лабо-

ратория стандартных оьразuов.

Адрес: 3U3U02, г. Миенск Uрловскои оьласти, нвтомагистраль.

~aM. ген. директора Знu
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